
Commercially coated chip
Wear rate ranking

A社(CVD) B社(CVD) A社(PVD) B社(PVD) C社(PVD) D社(PVD)

摩耗率 0.03 0.06 0.05 0.22 0.05 0.1
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Palmeso Co., Ltd.

A (CVD) B (CVD) C (PVD) D (PVD) E (PVD) F (PVD)


